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EFEITO DA TEMPERATURA E VELOCIDADE DO AR SOBRE A TAXA DE SECAGEM DA 
MADEIRA DE Pinus elliottii Engelm. 

EFFECT OF DRYING TEMPERATURE AND AIR VELOCITY ON DRYING RATE OF SLASH PINE 
LUMBER 

Elio José  Santini1    Clóvis Roberto Haselein2 

RESUMO 
 Para avaliar o efeito da temperatura e velocidade do ar sobre a taxa de secagem, pe ças de madeira de 
Pinus elliottii de 25 x 125 x 750 mm foram submetidas à  secagem em estufa semi-industrial de convecção 
forçada. O processo foi conduzido para duas temperaturas e duas velocidades de ar e controlado por meio de 
um sistema computadorizado. Os resultados mostraram que a taxa de secagem tem uma relação diretamente 
proporcional com a temperatura, velocidade do ar e umidade da madeira. Por meio da an á lise de regressão 
múltipla detectou-se efeito estatisticamente significativo da temperatura e da velocidade do ar sobre a taxa e 
o tempo de secagem, com um nível de confiança de 99%. Como a importância da velocidade do ar na 
secagem decresce com a diminuição do teor de umidade, sugere-se, por razões de economia, mais 
investigações acerca das relações entre as duas variá veis durante o período de taxa de secagem decrescente. 
Palavras-chave: taxa de secagem, umidade da madeira, velocidade do ar, temperatura de secagem.  

ABSTRACT 
 To evaluate the effect of temperature and air velocity on drying rate, slash pine wood pieces of 25 x 
125 x 750 mm were dried in semi-industrial kiln with forced convection. The process was conduct for two 
temperatures and two air velocities and controlled by a dat a acquisition system. The results showed that the 
drying rate has a direct relationship to temperature, air velocity and wood moisture content. Through 
multiple regression analysis it was possible to detect statistically significant effect of temperature a nd air 
velocity on drying rate and drying time, at 99% confidence level. Since the influence of air velocity on wood 
drying decreases with moisture content, because of economic reasons, more investigations were suggested 
about the relationship between the two variables during falling-rate drying period. 
Key words: drying rate, wood moisture content, air velocity, drying temperature.  

INTRODUÇ ÃO 
 A taxa de secagem é  uma variá vel que fornece informações importantes sobre o comportamento da 
madeira em secagem. A saída mais ou menos rá pida da á gua por unidade de tempo é  influenciada por 
variá veis relacionadas ao material, como estrutura anatômica, e da estufa, como largura da pilha, espessura 
dos separadores, velocidade do ar, temperatura da madeira e umidade rel ativa do ar (Herzberg et al., 1985). 
Para Schafer (1973a), contudo, além dos dois últimos fatores, a taxa com que a umidade se movimenta na 
madeira depende também do gradiente de umidade. 
 A taxa de secagem é  influenciada também pelo mé todo empregado para remover a á gua da madeira. 
A principal diferença é  que, no mé todo de baixa temperatura o movimento da umidade do centro para a 
periferia, é  um fenômeno de difusão, ao passo que, no de alta temperatura, ocorre um fluxo de massa ou 
hidrodinâmico (Schafer, 1973b; Vermaas, 1987). A secagem a alta temperatura envolve tr ê s fases distintas 
(Hann, 1964) e apresenta um comportamento diferenciado dos demais m é todos. Além disso, a taxa de 
evaporação nos primeiros está gios da secagem decresce relativamente menos que aquela observada na baixa 
temperatura, causando uma equalização da taxa de secagem (Schneider, 1980).  
 Estudos experimentais conduzidos com madeiras de coníferas indicaram que o tempo de secagem 
pode ser reduzido pelo uso de temperaturas mais altas, ou pelo  aumento da velocidade do ar (Herzberg et al., 



100 Santini, E.J.; Haselein, C.R.  

____________________________________________________ 
Ciê ncia Florestal, v. 12, n. 2, 2002 

1985; Price e Koch, 1981). O aumento linear da taxa de secagem, em razão da elevação da temperatura entre 
60 e 180oC, foi observado em estudos anteriores conduzidos em estufa de laboratório (Santini, 1980). O 
emprego de altas temperaturas e altas velocidades de ar, nas estufas de secagem, resulta em aumento da taxa 
de transferê ncia de calor para a madeira e, conseqüentemente, em maiores taxas de secagem.  
 O efeito da velocidade do ar sobre a taxa de secagem é  mais pronunciado durante o período de taxa 
constante, quando a madeira possui altos teores de umidade ( Kollmann e Schneider, 1960). Em razão disso, 
a ocorrê ncia de altas taxas de secagem é  comum no início do processo (Schneider, 1972); porém, a partir do 
momento em que a á gua superficial é  evaporada da madeira, a taxa torna-se decrescente. Durante o período 
de taxa de secagem decrescente, o efeito diminui continuamente e, eventualmente, torna -se insignificante 
(Salamon e Mcintyre, 1969). 

O teor crítico de umidade em que a velocidade do ar deixa de ser importante varia com a esp écie, 
sendo relativamente baixo para madeiras de pequena espessura, para condi ções de secagem suaves e para 
teores de umidade iniciais baixos (Kollmann e Schneider, 1960). Na secagem c onvencional de Liriodendron 
tulipifera L., Steinhagen (1974) detectou influê ncia significante da velocidade do ar sobre a taxa de secagem 
apenas até , aproximadamente, 40% de umidade. Abaixo desse ponto, por razões econômicas, recomendou o 
uso de velocidades inferiores a 1,25 m/s até  o final da secagem. 
 Segundo Milota e Tschernitz (1990), no início da secagem, quando a madeira possui alto teor de 
umidade, a transferê ncia de calor é  o mecanismo controlador e a taxa de secagem estimada é  uma função da 
velocidade do ar e da depressão do bulbo úmido. Quando a madeira está  mais seca, a taxa de secagem 
estimada é  uma função da temperatura do bulbo seco e do teor de umidade.  
 O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da temperatura e da velocidade 
do ar sobre a taxa de secagem, calculada pela relação entre a percentagem de á gua evaporada e o tempo 
decorrido durante a secagem da madeira serrada de Pinus elliottii. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O material utilizado no presente estudo é  proveniente de á rvores de Pinus elliottii Engelm. com, 

aproximadamente, 26 anos de idade. Toras de 2,5 m de comprimento foram desdobradas em t á buas de 2,5 x 
12,5 cm de espessura e largura respectivamente.  

De cada tá bua, confeccionaram-se trê s peças de 0,75 m de comprimento que constituem as amostras 
de secagem. No momento do corte, retiraram-se dos extremos das amostras seções com 2,5 cm de largura 
para determinação do teor de umidade inicial da madeira (TUi). A média aritmé tica entre os teores de 
umidade de duas seções retiradas dos extremos de cada amostra foi considerada como sendo o TUi desta.  

Após sua confecção, obteve-se o peso úmido inicial das amostras de secagem (Pi) com o uso de uma 
balança mecânica de precisão decimal. A somatória dos Pi de cada amostra e a média de teor de umidade 
entre as peças componentes da pilha foram consideradas, respectivamente, como sendo o Pi e o TUi da 
carga de madeira. Essas duas variá veis, Pi e TUi são indispensá veis para o cá lculo do TU da carga de 
madeira durante a secagem em estufa, o qual foi determinado periodicamente pelo mé todo de pesagem da 
carga, utilizando-se uma cé lula de carga tipo tração. 

Os procedimentos usados para preparação das amostras de secagem e determinação do teor de 
umidade da madeira seguiram as recomendações de Rasmussen (1961), Simpson (1991) e Mackay e Oliveira 
(1989). 
 O gerenciamento do processo de secagem foi realizado por meio de um sistema computadorizado 
composto de um microcomputador com software específico, unidade de controle e aquisição de dados e 
estufa de secagem. 
 A secagem da madeira foi conduzida numa estufa com capacidade para, aproximadamente, 1,0 m ³ de 
madeira serrada, aquecida por trocador de calor e dotada de circulação forçada de ar. As condições internas 
da estufa, regulada por meio dos termômetros de bulbo seco e bulbo úmido, caldeira elé trica e aberturas de 
ventilação, foram comandadas pelo sistema automatizado previamente mencionado. A velocidade de 
circulação do ar através da pilha foi proporcionada por um ventilador axial capaz de produzir um volume de 
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ar de 1,0 m³/s. 
Para cada uma das temperaturas de 50 e 110°C, quatro cargas de madeira foram submetidas à  

secagem, sendo duas para cada velocidade de ar utilizada, num total de oito cargas de madeira. A velocidade 
do ar foi obtida por meio da relação entre o volume de ar produzido pelo ventilador e a á rea de passagem de 
ar na pilha. Para as condições normais de fluxo de ar, verificou-se uma velocidade de 2,3 m/s, ao passo que 
para obter o valor de 5,0 m/s, foi necessá rio interpor um anteparo na frente da pilha de madeira, de modo a 
reduzir a á rea de passagem do ar. Esses valores foram confirmados por meio de um anemômetro portá til 
digital, medindo-se a velocidade no lado de saída do ar na pilha de madeira, nos espaços conferidos pelos 
sarrafos separadores. 
 Os programas de secagem foram elaborados para dois mé todos distintos: um de baixa (50oC) e outro 
de alta temperatura (110oC), os quais são apresentados na Tabela 1. 
 A taxa de secagem foi calculada por meio da relação entre a percentagem de á gua evaporada da 
madeira e o tempo decorrido, expressa em %/hora. 
TABELA 1: Programas de secagem utilizados para as temperaturas de 50 oC e 110oC. 
TABLE 1: Drying schedules used for the temperatures of 50 and 110 0C. 

TU (%) TBS (oC) TBU (oC) UE (%) TBS (oC) TBU (oC) UE (%) 
> 70  47 15,8  99,4 7,0 

70 –  50  46 14,0  97,7 6,3 
50 –  40  43 10,5  94,4 5,4 
40 –  30 50 40 8,3 110 87,8 4,0 
30 –  20  35 6,2  82,2 3,3 
20 –  15  30 4,4  76,7 2,6 
15 –  10  28 3,8  71,1 2,1 

Em que: TU = teor de umidade da madeira; TBS: temperatura do bulbo seco; TBU = temperatura do bulbo úmido; UE = 
umidade de equilíbrio da madeira. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tempo de secagem 
 As curvas de secagem, elaboradas para a madeira de Pinus elliottii nas duas temperaturas e 
velocidades de ar, são apresentadas na Figura 1. Uma aná lise comparativa visual destas evidencia a 
influê ncia da temperatura e da velocidade do ar no processo. Ao se estabelecer o c á lculo de um coeficiente 
para comparar os  dois  programas  com  referê ncia à   velocidade do ar, dividindo-se o tempo de secagem na 
velocidade de 2,3 m/s pelo tempo  na  velocidade  de  5,0 m/s,  encontrou-se  1,2 e 1,9 respectivamente  para 
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FIGURA 1: Curvas de secagem elaboradas para duas temperaturas de secagem e duas velocidades de ar. 
FIGURE 1: Drying curves built for two drying temperatures and two air velocities.  
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as temperaturas  de  50oC  e  110oC. Esses  resultados  indicam  que  o  efeito  da  velocidade  do   ar  é   
quase-insignificante a baixa temperatura, mas a 110oC o aumento da velocidade de ar de 2,3 para 5,0 m/s 
praticamente reduziu para menos da metade o tempo de secagem. 

Informações gerais sobre as operações de secagem das oito cargas de madeira, como número de 
observações (leituras), teor de umidade inicial (TUi) e final (TUf), e tempo de secagem, são apresentadas na 
Tabela 2. Os valores de teor de umidade inicial e final referem -se ao momento em que a estufa atingiu a 
temperatura programada e quando o software encerrou o processo respectivamente. Após a finalização da 
secagem, o teor médio de umidade determinado pelo mé todo gravimé trico ficou muito próximo daquele 
apresentado na Tabela 2. O número de observações representa a quantidade de dados coletados durante o 
período de secagem, quando foram realizadas entre 40 e 50 leituras por hora. O tempo de secagem refere -se 
ao período decorrido desde o acionamento da estufa at é  seu desligamento, quando o teor de umidade final 
foi atingido. 
TABELA 2: Número de observações, teor de umidade e tempo de secagem para as duas temperaturas e 

velocidades de ar. 
TABLE 2: Number of observations, moisture content and drying time for two temperatures and air 

velocities. 
TS (oC) V (m/s) N TUI (%) TUF (%) Tempo (h) 

3058 114,8 10,0 73,50 2,3 
3098 113,7 9,5 74,74 
3194 115,2 10,5 63,00 

 
50 

5,0 
3089 112,5 9,5 62,21 

852 101,6 9,0 19,50 2,3 
814 104,0 11,0 18,70 
446 98,0 10,5 10,07 

 
110 

 5,0 
462 95,0 9,5 11,00 

Em que: TS = temperatura de secagem; V = velocidade de ar; N = número de observações; TUI = teor de umidade 
inicial; TUF = teor de umidade final. 

 Para avaliar estatisticamente a influê ncia da temperatura e velocidade do ar sobre o tempo de 
secagem, procedeu-se à  aná lise de regressão múltipla dos dados, a qual mostrou um bom relacionamento 
entre as variá veis. O modelo de regressão linear, que melhor se ajustou aos dados, é  apresentado na equação 
1: 

t = 126,556 –  0,892417T –  3,71852V                                                 (1) 
Em que: t = tempo de secagem ( h); T = temperatura de secagem ( oC); V= velocidade do ar (m/s). 

 O coeficiente de determinação (R2
aj = 99,85%), o erro-padrão da estimativa (Syx = 1,11216) e o valor 

de F de 2399,42 obtidos pela aná lise de regressão a um nível de confiança de 99% sugerem que houve  um 
bom ajuste do modelo aos dados. 
 A inclusão dos teores de umidade inicial (TUi) e final (TUf) na an á lise de regressão múltipla não 
teve efeito significativo mesmo a 90% de confiabilidade pelo teste t, e assim essas vari á veis foram 
descartadas. Apesar do alto coeficiente de determinação calculado (R2 = 99,97), a aná lise dos resíduos 
indica que o modelo não se ajustou bem ao conjunto de dados. Anteriormente, Taylor e Mitchell (1987) j á  
haviam constatado que o TUi, a densidade da madeira e a quantidade de á gua removida durante a secagem 
não tinham efeito significativo sobre o tempo de secagem. 
 A elaboração de programas tipo temperatura-tempo permite processar a secagem sem a necessidade 
de se medir periodicamente o teor de umidade da carga de madeira. Para analisar a viabilidade dessa 
alternativa, foram ajustados modelos matemá ticos para as duas velocidades de ar testadas com a temperatura 
de 110oC por meio da aná lise de regressão com as variá veis teor de umidade e tempo. Optou-se pela alta 
temperatura, porque o tempo de secagem foi menor.  
 Dentre os modelos testados, o que melhor se ajustou aos dados é  apresentado na equação 2: 
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tebtbbTU 210 −−=                                                                               (2) 

Em que: TU = teor de umidade da madeira ( %); b0, b1,b2 = parâmetros estatísticos; t = tempo de 
secagem (h); e = base do logaritmo neperiano.  
 A aná lise de regressão múltipla realizada para as duas velocidades de ar evidenciou que as equa ções 
utilizadas para estimar o teor  de  umidade  ajustaram-se  bem  aos   dados,  como  comprovam o baixo erro- 
-padrão da estimativa, os altos coeficiente de determinação e valor de F apresentados na Tabela 3 bem como 
a aná lise dos resíduos. Além disso, todos os coeficientes estimados, para as equações ajustadas nas 
velocidades de ar de 2,3 e 5,0 m/s, foram significativos para probabilidades superiores a 99,91%.  
TABELA 3: Coeficientes e estimativas dos parâmetros da aná lise de regressão entre teor de umidade da 

madeira e tempo de secagem para a temperatura de 110 oC. 
TABLE 3: Regression estimated coefficients and parameters for moisture content and drying time for 110 oC 

temperature. 
Coeficientes Velocidade de Ar 

(m/s) b0 b1 b2 
R2

aj (%) Syx 
 

F 
 

2,3 10,4290 -0,359786 -7,57103E-10 99,8 0,0848 176255** 
5,0 10,9887 -0,748229 -1,07766E-5 99,9 0,0543 266577** 

Em que: b0, b1, b2 = coeficientes da equação; R2
aj = coeficiente de determinação ajustado; Syx = erro-padrão da 

estimativa; F = F de Fisher calculado; ** Significativo a 1% de probabilidade de erro. 

 Com base nas informações mostradas na Tabela 4, mantendo-se as condições da estufa nos 
intervalos de umidade especificados no programa de secagem, a madeira pode ser considerada seca depois 
de decorridas 19,33h e 10,08h, respectivamente, para as velocidades do ar de 2,3 m/s e 5,0 m/s. Embora a 
inclusão do teor de umidade inicial não tenha dado uma resposta estatística significativa, sua incorporação 
ao modelo deve ser considerada, como sugerem as equações de Simpson e Sagoe (1991). No presente 
estudo, os períodos de tempo relativamente longos no primeiro está gio de secagem (desde verde até  70%), 
verificados para as duas velocidades de ar, são provavelmente em conseqüê ncia dos altos TUi da madeira 
informados na Tabela 2. 
TABELA 4: Programa elaborado com base na equação de regressão ajustada para a temperatura de 110oC e 

duas velocidades de ar. 
TABLE 4: Drying schedules built using the adjusted regression equation for the 110oC and two air 

velocities. 
Tempo Decorrido (h) Teor de 

Umidade (%) 
Umidade de 

Equilíbrio (%) Velocidade de ar 2,3 m/s Velocidade de ar 5,0 m/s 
> 70 7,0 5,72 3,49 

70 –  50 6,3 3,62 1,74 
50 –  40 5,4 2,07 1,01 
40 –  30 4,0 2,35 1,12 
30 –  20 3,3 2,76 1,27 
20 –  15 2,6 1,55 0,71 
15 –  10 2,1 1,26 0,74 
Total  -  19,33 10,08 

Taxa de secagem 
 A variação da taxa de secagem da madeira em função da diminuição do seu teor de umidade é  
ilustrada na Figura 2, para as temperaturas de 50oC (A) e 110oC (B). Pode-se observar que, nas duas 
temperaturas e velocidades de ar, a taxa de secagem decresce à  medida que diminui o teor de umidade da 
madeira. Entretanto, a diminuição na taxa foi mais suave apenas na operação de secagem conduzida a 50oC e 
velocidade de ar de 2,3 m/s. Essa pequena amplitude, detectada na taxa durante a secagem, pode ser 
atribuída à  baixa transferê ncia de calor e massa cujos coeficientes são diretamente proporcionais à  
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velocidade do ar (Tremblay et al., 2000). Nas demais, tanto na baixa como na alta velocidade de ar, a taxa 
de secagem apresentou um decréscimo mais acentuado em função do teor de umidade, mostrando uma 
relação 2,5 vezes maior entre o início e o final do processo. 
 A aná lise da Figura 2A permite deduzir que, à  medida que decresce o teor de umidade da madeira 
abaixo de certos limites, diminui também o efeito da velocidade do ar sobre a taxa de secagem. Para a alta 
temperatura, embora a mesma tendê ncia seja observada (Figura 2B), a taxa de secagem obtida para a 
velocidade de 5,0 m/s representou o dobro daquela encontrada para a velocidade de ar de 2,3 m/s.  
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FIGURA 2: Influê ncia da velocidade do ar na taxa de secagem durante a remoção da umidade da madeira à  

temperatura de 50oC (A) e 110oC (B). 
FIGURE 2: Effect of air velocity in the drying rate during wood moisture loss at 50 oC (A) and 110oC (B) 

temperature. 
 A influê ncia da velocidade do ar sobre a taxa de secagem manifesta-se apenas acima de certos 
valores de teor de umidade, como o limite de 40% mencionado por Steinhagen (1974). Esse fato est á  
relacionando provavelmente ao efeito da umidade do ambiente na transferê ncia de calor. Salamon (1969) 
demonstra que a transferê ncia de calor para a superfície da madeira aumenta à  medida que aumenta a 
umidade do ar. Para os processos, a alta temperatura, contudo, a influ ê ncia da umidade do ar é  considerada 
menos importante (Simpson e Rosen, 1981). 
 A taxa de secagem diferencial corresponde à  razão entre as taxas calculadas para as velocidades de 
5,0 m/s e 2,3 m/s. A determinação desse coeficiente e sua distribuição em função da diminuição do teor de 
umidade da madeira permitiu estabelecer uma comparação visual do efeito da velocidade do ar nos dois 
processos de secagem, como mostra a Figura 3. 
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FIGURA 3: Razão entre as taxas de secagem calculadas para as velocidades de ar de 5,0 e 2 ,3 m/s em 

função do teor de umidade da madeira, nas temperaturas de 50 e 110oC. 
FIGURE 3: Ratio between drying rates calculated for the 5,0 and 2,3 m/s air velocities as a function of wood 

moisture content, at 50 and 100oC temperatures. 
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 A curva elaborada para a temperatura de 110oC mostra que a taxa de secagem obtida na velocidade 
de ar de 5,0 m/s foi aproximadamente o dobro daquela encontrada para 2,3 m/s, durante praticamente todo o 
período de secagem. A taxa diferencial manteve-se praticamente inalterada desde o início até  o final da 
secagem. Isto significa que o aumento da velocidade do ar de 2,3 para 5,0 m/s, não resulta em alterações 
substanciais na taxa de secagem durante o processo a alta temperatura.  
 Durante a secagem à  temperatura de 50oC, a Figura 3 mostra que se estabeleceu uma relação 
decrescente entre as duas taxas de secagem, desde o estado verde at é  o teor de umidade de 10%. Entre, 
aproximadamente, 30 e 10% de umidade, o valor encontrado foi inferior à  unidade, o que indica que, nessa 
faixa de umidade, a taxa de secagem obtida à  alta velocidade de ar foi menor ou, no má ximo, igual àquela 
encontrada para a velocidade mais baixa. 
 Para avaliar a influê ncia da velocidade do ar e da temperatura interna da estufa sobre a taxa de 
secagem, aplicaram-se uma aná lise de regressão múltipla e o modelo de regressão linear que melhor se 
ajustou aos dados, é  representado pela equação 3: 

lnTx = -1,22236 + 0,0236391T + 0,12755V                                                   (3) 
Em que: lnTx = logaritmo natural da taxa de secagem; T = temperatura de secagem ( oC); V = 

velocidade do ar (m/s). 
 O coeficiente de determinação (R2

aj = 97,63%), o erro-padrão da estimativa (Syx = 0,121038) e o 
valor de F de 145,41, obtidos pela aná lise de regressão a um nível de confiança de 99%, sugerem que houve 
um bom ajuste do modelo aos dados. Esses resultados indicam que tanto a temperatura como a velocidade 
de circulação do ar estão intimamente relacionadas com a taxa de secagem. Além disso, os parâmetros 
estatísticos obtidos pela aná lise da regressão confirmam que, para o intervalo de temperatura e velocidade de 
ar estudados, a Equação 3 possibilita estimativas confi á veis de taxa de secagem. Os valores estimados 
permitem ajustes no programa durante a operação de secagem, visando ao controle do processo e da 
qualidade da madeira. 

CONCLUSÕ ES 
 Os resultados desse trabalho permitem as seguintes conclusões: 

1) O efeito da velocidade do ar foi mais pronunciado na alta temperatura, em que o uso de 5,0 m/s 
reduziu pela metade o tempo de secagem, em comparação com a velocidade de 2,3 m/s. 

2) Equações de regressão múltipla, que incluem temperatura e velocidade de ar, permitem estimar 
precisamente o tempo e a taxa de secagem a um nível de confiança de 99%. 

3) A taxa de secagem mostrou uma relação diretamente proporcional com a temperatura, velocidade do 
ar e teor de umidade da madeira. Na temperatura de 110oC e velocidade de 5,0 m/s, a taxa foi 
praticamente o dobro daquela obtida com 2,3 m/s, durante todo o período de secagem. 

4) A influê ncia da velocidade do ar sobre a taxa de secagem foi decrescente à  medida que diminuiu o 
teor de umidade e se tornou quase desprezível na secagem à  baixa temperatura. 
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